
JCS 77. 140. 75 

H 48 

和国国家标准=li工
J， 、、中华人民

GB/T 5312-2009 
代替 GB/T 5312-1999 

船舶用碳钢和碳钮钢无缝钢管

Carbon and carbon-manganese steel seamless steel tubes and pipes for ship 
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中华人民共和国国家质量监督检验检痊总局
中国 国 家标准化管理委员会
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